














Das Doppelte Plus fur Inren Ertrag

RENOLIT ALKORBRIGHT kann den Ertrag
von Photovoltaik-Anlagen erhdhen.

Der Ertrag von PV-Anlagen wird durch zwei
Faktoren positiv beeinflusst: zum einen durch
die Sonnenreflexion des Untergrundes, auf

Ein geringer Teil der Sonnenenergie, die
von den Solarzellen in elektrischen Strom
umgewandelt werden, stammt aus der vom
Dach reflektierten Sonnenstrahlung.
Allgemein gilt, dass Oberflachen mit einer
Albedo* (Ruckstrahlvermdgen) von 0,2 rund
1 % zum Stromertrag beitragen.

Fur Dachoberflachen mit einer Albedo
von mehr als 0,8 - wie dies bei RENOLIT
ALKORBRIGHT der Fall ist — kann dieser Anteil
auf 4 bis 5 % ansteigen.

In der Realitat entspricht dies einem 3 bis 4 %
héheren Stromertrag gegentber Dachern mit
geringer Sonnenreflexion.

* Die Albedo (d. h. das Ruckstrahlvermdgen)
einer Oberfldche ist das Verhéltnis zwischen der
reflektierten und der einfallenden Lichtmenge.

Bestimmte PV-Anlagen nutzen in besonderer
Weise die von der Dachbahn reflektierte
Strahlung. Sie sind besonders effektiv, wenn
sie auf hoch reflektierenden Oberflachen
errichtet werden. RENOLIT ALKORBRIGHT
bietet die hdchsten Reflexionswerte aller
am Markt befindlichen Dachbahnen und
eignet sich deshalb in besonderer Weise zur
Kombination mit solchen Systemen.

dem die Module angeordnet werden und zum
anderen durch ihre Umgebungstemperatur.
Beiden Anforderungen wird RENOLIT
ALKORBRIGHT in besonderer Weise
gerecht.

Die Leistung von PV-Modulen verringert sich
mit steigender Temperatur.

Dies ist besonders gravierend bei kristallinen
Silizium-Zellen, wo jeder Temperaturanstieg
von 2°C den Wirkungsgrad um rund
1% reduziert.

Der Einsatz von RENOLIT ALKORBRIGHT
verringert die Lufttemperatur rund um die
PV-Module und fuhrt so zu einem hoheren
Wirkungsgrad der PV-Zellen.

RENOLIT ALKORBRIGHT leistet durch
seine besonderen Produkteigenschaften
einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen
Nutzung von Photovoltaik-Anlagen.
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, wenden Sie sich in solchen Féllen bitte an den technischen Dienst von RENOLIT derge anhand der vorgelegten Informationen und verfiigharen Kenntnisse
il gerne berat. Unser technrsc'ﬁ' ns\} kann weder fiir die Planung noch fiir die Ausfiihrung der Arbeiten haftbar gemacht werden. RENOLIT haftet nicht fiir eine eventuelle Missachtung von
Varschriften oder Bestimmungen. Unsere Farben erfiillen hinsichtlich der UV-Bestandigkeit die EOTA-Normen, unterfiegen jedoch einer normalen Alterung. Bei giner Teilreparatur der Dachabdichtung

wahrend der Garantiezeit werden ésthetische Gesichtspunkie nicht berucksmhtlgt Anderungen vorhehalten
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